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Farba Dekoracyjna Satynowa

PRODUKT

Farba akrylowo-lateksowa do zastosowan wewngatrz budynkdéw. Aspekt satynowy. Zalecana jest do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu: budynki
uzytecznosci publicznej, kuchnie, fazienki. Farba stuzy jako podktad w systemach: VELUTE, MASA STRUKTURALNA. Mozna jg stosowac na beton, tynki
cementowo-wapienne, tynki gipsowe, ptyte GK. Zabezpieczona Lakierem matowym badZz brylantowym z dodatkiem brokatu tworzy niepowtarzalny efekt

dekoracyjny.

SKtAD

Mieszanina dyspersji kopolimeréw akrylowych, wypetniaczy mineralnych, $rodkéw konserwujacych i modyfikujacych, pigmentéw oraz wody.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamknigtym: 24 miesigce od daty produkcji w temp. +5°C do +30°C. Otwarcie opakowania moze ten czas
znacznie skrdci¢. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane sg na wieczku opakowania.

PAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe: wiadro 0,81, 2,4 |

BEZPIECZENSTWO

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P264 Doktadnie umy¢ rece po
uzyciu. P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skdry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
EUH208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.

DANE TECHNICZNE
Wydajnos¢ : na gtadko
na strukturze
Rozcierczanie farby woda

Gestos¢ objetosciowa [PN-C-81914:2002]
Czas wysychania [PN-C-81914:2002]

Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro [PN-C-81914:2002]
Rodzaj farby [PN-C-81914:2002]

Najwiekszy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002]
Wspbtczynnik kontrastu przy wydajnosci 20m /I [PN-EN 13300:2002]
Wyglad i barwa powtoki [PN-C 81914:2002]

Potysk [PN-EN 13300:2002]

System barwienia

10- 14 m?/1

5-7m?/I

max. 10%

ok. 1,35 kg/dm?

max 3 godz.*

klasa 2

Odporna na szorowanie na mokro- rodzaj |
do 100 um (drobna)

klasa 4

Bez obcych wtracen, spekan i pomarszczen;
Barwa zgodna z wzorcem; dopuszczalne nieznaczne odstepstwo odcienia

barwy.
Sredni potysk (85°> 20/ 60° ~ 7)

produkt dostepny w systemie barwienia Greinplast SBG na bazie
organicznych i nieorganicznych swiatto trwatych pigmentéw
bezotowiowych
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Zawartos¢ LZO (kat.A/a/typ FW) dopuszczalna: max 30g/l;
zawartos¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku: < 30g/I
NARZEDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, wiadro, watek , pedzel

PRZYGOTOWANIE PODtOZA - OGOLNE ZALECENIA

Podtoze musi by¢ no$ne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw solnych, resztek organicznych (oleje, ttuszcze, itp.) W przypadku wystepowania
alg i grzybow konieczne jest zmycie zainfekowanych miejsc wodg i zdezynfekowanie preparatem grzybobdjczym. Podtoza mineralne niejednorodne lub o
zwiekszonej chtonnosci zagruntowaé odpowiednio rozciericzonym preparatem Greinplast U. Informacje szczegétowe co do typu i sposobu przygotowania
podtoza podano w tabeli ponizej.

WYKONANIE

Do wtasciwych prac malarskich mozna przystapi¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza oraz catkowitym jego wyschnieciu. W zaleznosci od podtoza i
warunkéw aplikacji (temperatura, wilgotno$¢ powietrza, chtonnosé¢ i rodzaj podtoza, itp.) Producent dopuszcza dodanie do farby do 10% wody. llos¢
dodawanej wody powinna by¢ jednakowa dla kazdego opakowania. Przed rozpoczeciem malowania farbe doktadnie wymieszaé. W zaleznosci od rodzaju i
sposobu przygotowania podtoza oraz pozadanego korncowego efektu wizualnego nanosi¢ jedng lub dwie warstwy farby. Kolory intensywne o duzym
nasyceniu barwy ze wzgledu na swéj charakter nie zawsze sa w petni kryjace. Z tego wzgledu zaleca sie wykonanie warstwy podktadowej kolorem zblizonym,
dobrze kryjacym (najlepiej na bazie biatej). Konieczne moze okazac sie takze naniesienie kolejnej warstwy farby. Zuzycie uzaleznione jest od sposobu
malowania oraz rodzaju, chtonnosci i faktury podtoza. Prace na $cianie tworzacej jedng ptaszczyzne nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggty, bez przerw metoda
,mokre na mokre” stosujac materiat z jednej partii produkcyjnej. Pomieszczen nie nalezy wietrzy¢ w trakcie malowania gdyz moze to powodowac zbyt szybkie
przysychanie farby oraz niejednolitg strukture (widoczne smugi). Proces malowania nalezy rozpoczaé od wykonania odcie¢ w narozach malowanego
pomieszczenia uzywajac pedzla lub watka. Przerwanie malowania nalezy zaplanowa¢ wczesniej w miejscach gdzie ewentualne pofaczenie bedzie mato
widoczne.

ZALECENIA | UWAGI

Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Zte
przygotowanie podfoza moze w skrajnych przypadkach prowadzi¢ do obnizenia trwatosci farby, a nawet jej odspojenia. Niewtasciwa aplikacja moze
prowadzi¢ do powstania trwatych réznic kolorystycznych na powierzchniach malowanych. Po ukornczeniu prac pomieszczenia wietrzy¢ do zaniku
charakterystycznego zapachu. Powierzchnie narazone na zanieczyszczenie farba zabezpieczy¢, a w przypadku zabrudzenia usuna¢ przed zaschnieciem.
Narzedzia my¢ wodg bezposrednio po zakoriczeniu prac. Informacje zawarte w tej instrukcji majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu,
jednak nie sa podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego kontrola. W przypadku potgczenia z
wyrobami innych Producentéw nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. Zastosowania nie ujete w niniejszej instrukcji nalezy wczesniej skonsultowac z
Dziatem Doradztwa Technicznego.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA - INFORMACJE SZCZEGOLOWE
Tynki cementowe, cementowo- Wiek min. 28 dni:
wapienne, wapienne, Oczysci¢ powierzchnie, zagruntowac gruntem gteboko penetrujacym.
wapienno-cementowe

Tynki gipsowe Wiekmin. 21 dni:
Oczysci¢ powierzchnie, zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym.

Gtadzie gipsowe, szpachle, ptyty | Wiek-po catkowitym wyschnigciu:
kartonowo- gipsowe Powierzchnig odpyli¢ i zagruntowac¢ preparatem gieboko penetrujagcym.

Powtoki malarskie po farbach | Powtokite nalezy bezwzglednie usungé, powierzchnie oczyscié, zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym.

olejnych, kredowych oraz | Ubytki najlepiej uzupetni¢ szpachlami gipsowymi. Nastepnie cata powierzchnie przeszlifowac, odpyli¢ i zagruntowac
klejowych preparatem gruntujgcymi wyréwnujgcymi chtonnos¢.

Pozostate powtoki Powtoki nie nosne bezwzglednie usunaé, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac preparatem gieboko penetrujagcym.
malarskie (akrylowe, Ubytki najlepiej uzupetni¢ szpachlami gipsowymi. Nastepnie catg powierzchnie przeszlifowaé, odpyli¢ i zagruntowacé
itp.) preparatem wyréwnujacymi chtonnos¢

Stare tapety Catkowicie usung¢. Resztki kleju i tapety zmy¢. Ubytki najlepiej uzupetni¢ szpachlami gipsowymi. Nastepnie cata

powierzchnie przeszlifowaé, odpyli¢ i zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym
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Spoiny akrylowe, masy Pozostawic do catkowitego wyschniecia. Na skutek wysokiej elastycznosci i réznej chtonnosci tego typu produktéw na
uszczelniajace masach tych moga powstac rysy i przebarwienia. Kazdorazowo wykona¢ wtasna ocene przyczepnosci.

Powierzchnie brudne, Zmy¢ wodg z odpowiednim dodatkiem preparatu Greinplast AP i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Na plamy
zattuszczone, tudne do usuniecia nanies¢ powtoke izolujaca np. z farby olejnej matowej i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

plamy

Inne podtoza nie ujete Przygotowanie nalezy skonsultowac z Dziatem Doradztwa Technicznego.

W niniejszej instrukcji

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

Produkt zgodny z PN-C-81914:2002, Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300:2002
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