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PRODUKT

Farba wewnetrzna lateksowa, strukturalna stuzy do wykonywania powtok malarskich o charakterze dekoracyjnym na stabilnych podtozach. Zalecana jest do
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu: klatki schodowe, korytarze, ciggi komunikacyjne budynki stuzby zdrowia i opieki zdrowotnej. Produkt dostepny w
kolorze biatym oraz w kolorach zgodnych z paletg barw wyrobdéw Greinplast GreinFleck oraz SBG.

SKtAD
Mieszanina dyspersji kopolimeréw akrylowych, wypetniaczy mineralnych, srodkéw konserwujacych i modyfikujacych, pigmentéw oraz wody.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamknietym: 24 miesigce od daty produkcji w temp. +5°C do +30°C. Otwarcie opakowania moze ten czas
znacznie skroci¢. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane sg na wieczku opakowania.

PAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe: wiadro 9, 4,5I, 3l,

BEZPIECZENSTWO

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P264 Doktadnie umy¢ rece po
uzyciu. P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

EUH208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.

DANE TECHNICZNE

Wydajnos¢ (powierzchnie gtadkie) przy jednokrotnym malowaniu 3-4m?/l

Gestos¢ objetosciowa [PN-C-81914:2002] ok. 1,35 kg/dm3 **

Czas wysychania [PN-C-81914:2002] max 3 godz.*

Odpornosé powtoki na szorowanie na mokro [PN-EN 13300:2002] klasa 1

Rodzaj farby [PN-C-81914:2002] Odporna na szorowanie na mokro- rodzaj |

Najwiekszy rozmiar ziarna [PN-EN 13300:2002] do 100 pum (drobna)

Wspotczynnik kontrastu przy wydajnosci max. 4,5 m 2/l [PN-EN klasa 1

13300:2002]

Wyglad i barwa powtoki [PN-C 81914:2002] Bez obcych wtracen, spekan
Barwa zgodna z wzorcem; dopuszczalne nieznaczne odstepstwo odcienia barwy.

Potysk [PN-EN 13300:2002] mat (85°< 10)

System barwienia w kolorach zgodnych z paletg wyrobéw Greinplast GreinFleck, a takze w
przypadku zastosowania poza w/w systemem dekoracyjnym wedtug SBG

Zawartos$¢ LZO (kat.A/a/typ FW) dopuszczalna: max 30g/l;

zawarto$¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku: < 5g/l

* wielkos¢ zalezy od warunkéw temperaturowych, rodzaju oraz chtonnosci podtoza
** dla farby biatej

®GREINPLAST SP.0.0. KRASNE 512B, 36-007 KRASNE e Tel. Sekretariat: 017 77 13 501; Fax. 017 77 13 590; | www.greinplast.pl
Dziat Sprzedazy: 017 77 13 551-555, Fax. 017 77 13 550; greinplast@greinplast.pl; INFOLINIA: 0 800 415 999. Nr karty: 04/DEK/2023
Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracg waznos¢ wszystkie poprzednie. Data wydania: 08/2023



mailto:greinplast@greinplast.pl

Karta techniczna o~

&9 Greinplast

Farba Dekoracyjna Strukturalna ==

NARZEDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, wiadro, watek malarski, watek gagbkowy ,,plaster miodu”, pedzel

PRZYGOTOWANIE PODtOZA - OGOLNE ZALECENIA

Podtoze musi by¢ nosne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw solnych, resztek organicznych (oleje, ttuszcze, itp.). Podtoza mineralne
niejednorodne lub o zwiekszonej chtonnosci zagruntowaé farba gruntujaca Greinplast FWG . Informacje szczegétowe co do typu i sposobu przygotowania
podtoza podano w tabeli ponizej.

WYKONANIE

Do wiasciwych prac malarskich mozna przystapi¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza oraz catkowitym jego wyschnieciu. Przed rozpoczeciem malowania
FARBE DEKORACYJNA STRUKTURALNA doktadnie wymieszac¢ . Produkt naktada sie watkiem z dtugim wtosiem, grubg i regularng warstwa uzyskujgc zuzycie ok.
0,30 I/m2. Po natozeniu farby na powierzchnie ok.1-2m? za pomoca watka ,plaster miodu” formujemy ja prowadzgc watek z géry do dotu, zwracajgc
szczegdblng uwage na jednakowy wyglad struktury. Kolejne fragmenty $ciany nalezy wykonywac w ten sam sposéb.

Prace na $cianie tworzacej jedng ptaszczyzne nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagty, bez przerw metoda ,,mokre na mokre” stosujgc materiat z jednej partii
produkcyjnej. Pomieszczen nie nalezy wietrzy¢ w trakcie malowania gdyz moze to powodowacé zbyt szybkie przysychanie farby oraz niejednolitg strukture
(widoczne smugi). Przerwanie malowania nalezy zaplanowa¢ wczesniej w miejscach gdzie ewentualne potgczenie bedzie mato widoczne. Tak wykonane
powierzchnie po ich wyschnieciu mozna pokry¢ warstwg Lakieru brylantowego z dodatkiem ptatkdw DecoMix.

ZALECENIA | UWAGI

Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Zte
przygotowanie podtoza moze w skrajnych przypadkach prowadzi¢ do obnizenia trwatosci farby, a nawet jej odspojenia. Farba uzyskuje petne parametry
techniczne po 24 dniach od jej natozenia. Niewfasciwa aplikacja moze prowadzi¢ do powstania trwatych réznic kolorystycznych na powierzchniach
malowanych. Po ukornczeniu prac pomieszczenia wietrzyé do zaniku charakterystycznego zapachu. Powierzchnie narazone na zanieczyszczenie farba
zabezpieczyé, a w przypadku zabrudzenia usung¢ przed zaschnieciem. Narzedzia my¢ wodg bezposrednio po zakoriczeniu prac. Informacje zawarte w tej
instrukcji majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki
wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. W przypadku potaczenia z wyrobami innych Producentéw nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. Zastosowania
nie ujete w niniejszej instrukcji nalezy wczesniej skonsultowac z Dziatem Doradztwa Technicznego.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA - INFORMACJE SZCZEGOLtOWE

Tynki cementowe, Wiek min. 28 dni:

cementowo-wapienne, - Podtozasuche:

wapienne, Oczysci¢ powierzchnie, zagruntowac farba gruntujaca Greinplast FWG.
wapienno-cementowe - Podtoza wilgotne:

Pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia, oczysci¢ powierzchnig, a nastepnie zagruntowaé¢ farba gruntujaca
Greinplast FWG.

Tynki gipsowe Wiek min. 21 dni:

-Podtozesuche:

Oczysci¢ powierzchnie, zagruntowac farba gruntujaca Greinplast FWG .
-Podtoze wilgotne:

pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia, oczyscic powierzchnie, a nastepnie zagruntowaé farbg gruntujacy
Greinplast FWG .

Gtadzie gipsowe, | Wiek-po catkowitymwyschnieciu:
szpachle, ptyty | -Podtozesuche:
kartonowo- gipsowe Powierzchnie odpyli¢ i zagruntowac farba gruntujaca Greinplast FWG.

- Podtoze wilgotne:

Pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia, przeszlifowaé, odpylic a nastepnie zagruntowac farba gruntujaca Greinplast
FWG .

Powtoki malarskie po | Powtoki te nalezy bezwzglednie usunaé, powierzchnie oczysci¢, zagruntowaé preparatem Greinplast U rozciericzconym w

farbach olejnych, | proporcji 1:2 do 1:3 (grunt: woda). Ubytki najlepiej uzupetni¢ gtadzig Greinplast GG lub SGT (niewielkie ubytki szpachlg SA).
kredowych oraz | Nastepnie cata powierzchnie przeszlifowaé, odpyli¢ i zagruntowac farba gruntujaca Greinplast FWG .

klejowych

Pozostate powtoki Powtoki nie nosne bezwzglednie usunaé, powierzchnie oczyscié, zagruntowaé preparatem Greinplast U rozcieAczonym w
malarskie (akrylowe, proporcji 1:2 do 1:3 (grunt:woda). Ubytki najlepiej uzupetnic gtadzig Greinplast GG lub SGT (niewielkie ubytki szpachlg SA).
itp.) Nastepnie catg powierzchnie przeszlifowaé, odpyli¢ i zagruntowac farba gruntujaca Greinplast FWG .
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Tapety Catkowicie usungé. Resztki kleju i tapety zmy¢. Ubytki najlepiej uzupetni¢ gtadzig Greinplast GG lub SGT (niewielkie ubytki
szpachlg SA). Nastepnie catg powierzchnie przeszlifowaé, odpylic¢ i zagruntowac farba gruntujaca Greinplast FWG .

Powierzchnie brudne, Zmy¢ wodg z odpowiednim dodatkiem preparatu Greinplast AP i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Na plamy nanies¢
zattuszczone, tudne do powtoke izolujaca np. z farby olejnej matowej i pozostawic¢ do catkowitego wyschniecia.
usuniecia plamy

Spoiny akrylowe, masy | Pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Na skutek wysokiej elastycznosci i réznej chtonnosci tego typu produktow na
uszczelniajace masach tych moga powstac rysy i przebarwienia. Kazdorazowo wykonac wtasna ocene przyczepnosci.

Inne podtoza nie ujete Przygotowanie nalezy skonsultowac z Dziatem Doradztwa Technicznego.
W niniejszej instrukcji

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

Produkt zgodny z PN-C-81914:2002, Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300:2002
Posiada Atest Higieniczny.
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