Karta techniczna

Lakier Brylantowy

®
®

+30°C
o #‘ el
Al &

Lakier brylantowy

PRODUKT

Lakier brylantowy stuzy do wykonania wewnetrznych powtok malarskich o charakterze ochronnym i dekoracyjnym w systemach Greinplast Decoration
takich jak: FARBA WENECJA, PERGAMIN, MASA STRUKTURALNA, GreinFleck itp. Moze by¢ stosowany takie jako zabezpieczenie powierzchni $cian
pomalowanych uprzednio farbami w stopniu umozliwiajgcym ich szorowanie. Zastosowanie do niego dodatku brokatu lub kompozycji ptatkéw DecoMix z

palety koloréw GreinFleck tworzy ciekawa kompozycje kolorystyczng i wprowadza niepowtarzalng atmosfere wnetrza pomieszczen.

SKtAD

Mieszanina dyspersji akrylowej, sSrodkéw ochrony powtoki, konserwujacych i modyfikujacych, pigmentéw organicznych i nieorganicznych oraz wody.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamknigtym: 18 miesiecy od daty produkcji w temp +5°C do +30°C. Otwarcie opakowania moze ten czas

znacznie skrdcic.

PAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe: Wiadro 9, 4,5I, 1|

BEZPIECZENSTWO

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P264 Doktadnie umy¢ rece po
uzyciu. P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skdry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
EUH208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze

powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.

DANE TECHNICZNE
Wydajnosé (powierzchnie gtadkie) przy jednokrotnym malowaniu
Gesto$¢ objetosciowa [PN-C-81914:2002]
Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro[PN-EN 13300:2002 ]
Czas wysychania [PN-C-81914:2002]

Wyglad i barwa powtoki [PN-C 81914:2002]
Potysk [PN-EN 13300:2002]

Zawartos$¢ LZO (kat.A/e/typ FW) dopuszczalna:
zawarto$¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku:

Wiasciwosci Systemu dekoracyjnego GreinFleck
(lakier brylantowy z ptatkami DecoMix)
Wydajnos¢ lakieru z ptatkami DecoMix przy jednokrotnym malowaniu
Gestos¢ objetosciowa [PN-C-81914:2002]
0Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro[PN-EN 13300:2002 ]
Czas wysychania [PN-C-81914:2002]
Potysk [PN-EN 13300:2002]

* wielkos$¢ zalezy od warunkéw temperaturowych, rodzaju oraz chfonnosci podfoza

8-10 m?/1 *

ok. 1,02 kg/dm?
Klasa 1

max. 3 h*

Bez obcych wtracen, spekan i pomarszczen;
pdétmat (60°< 60, >10)

max 130 g/I;

<35¢/l

5-7 m?/I*

ok. 1,05 kg/dm?
Klasa 1

max. 3 h*

po6tmat (60° < 60, 210)
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NARZEDZIA
Mieszadto reczne, pistolet do tynkéw natryskowych (dysza 8mm) i kompresor, pedzel, watek , wiadro
PRZYGOTOWANIE PODtOZA - OGOLNE ZALECENIA

Podtoze musi by¢ nosne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniajacych przyczepno$é. Informacje szczegétowe co do typu i sposobu
przygotowania podtoza podano w tabeli ponizej.

WYKONANIE

Na pomalowang $ciane lub na wykonany system dekoracyjny natozy¢ lakier lub mieszanke lakieru z brokatem przy uzyciu watka o $rednim wtosiu. Mieszanke
uzyskujemy przez wsypanie brokatu do wtasciwej porcji lakieru i przemieszanie( na 1l lakieru max. 30g brokatu). W zaleznosci od rodzaju i sposobu
przygotowania podtoza oraz pozadanego koricowego efektu wizualnego nanosi¢ jedna lub dwie warstwy lakieru. Prace na $cianie tworzacej jedng ptaszczyzne
nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagly, bez przerw metoda ,,mokre na mokre” . Nie uzywac mieszadta elektrycznego.

System GreinFleck - po catkowitym wyschnieciu Farby Dekoracyjnej Strukturalnej przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni za pomocg Lakieru Brylantowego z
dodatkiem ptatkédw DecoMix. Przed aplikacjg ptatki wsypaé do lakieru i delikatnie wymiesza¢ szpatutka (mieszanie mechaniczne moze spowodowac zniszczenie
ptatkow).Lakier z ptatkami nanosi¢ za pomocg pistoletu natryskowego z dyszg 8mm, kontrolujac rownomierne roztozenie ptatkéw na dekorowanej powierzchni.
Opcjonalnie, lakier mozna naktadaé¢ za pomoca watka ze $rednim wtosiem (bezposrednio z wiadra, nie uzywac kuwety i kratki malarskiej, gdyz moze to
powodowa¢ rozpad ptatka), a w miejscach trudno dostepnych mozna uzy¢ pedzla. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby warstwa lakieru byta jednakowej
grubosci na catej powierzchni, co zagwarantuje rownomierne roztozenie ptatkéw dekoracyjnych. Prace na jednej ptaszczyznie wykonywac w sposéb ciagty.
UWAGA!!!Lakier Brylantowy zmieszany z ptatkami DecoMix nalezy wyrobi¢ w ciggu 6 godz.

ZALECENIA | UWAGI

Produkt gotowy do uzytku nie rozciericza¢ wodga. Wyréb do stosowania wewnatrz budynkéw. Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania powinna
wynosi¢ od +10°C do +25°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Nie stosowac przy temperaturze podtoza ponizej +10°C. Pomieszczenia wietrzy¢
do zaniku charakterystycznego zapachu. Powierzchnie narazone na zabrudzenie zabezpieczy¢, a zabrudzenia usuwac przed zaschnieciem. Narzedzia my¢
bezposrednio po zakorczeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s3 podstawa do
odpowiedzialno$ci prawnej Producenta gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrola. W przypadku potaczenia z wyrobami innych Producentéw nie
ponosimy zadnej odpowiedzialnosci.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA - INFORMACJE SZCZEGOLOWE

Tynki cementowe, cementowo- Wiek min. 28 dni:

wapienne, wapienne, - Podtozasuche:

wapienno-cementowe Oczysci¢ powierzchnig, zagruntowa¢ gruntem Greinplast U
woda) z 30% dodatkiem farby Dekoracyjnej satynowej.
- Podtozawilgotne:
Pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia, oczysci¢ powierzchnig, a nastepnie zagruntowac gruntem
Greinplast U rozcieniczonym w proporcji 1:2 (grunt: woda) z30% farby Dekoracyjnej satynowej.

rozcienczonym w proporcji 1:2 (grunt:

Tynki gipsowe Wiekmin. 21dni:

-Podtoze suche:

Oczysci¢ powierzchnie, zagruntowaé¢ gruntem Greinplast U
(grunt: woda) z 30% dodatkiem farby Dekoracyjnejsatynowej.
-Podtoze wilgotne:

pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia, oczysci¢ powierzchnie, a nastepnie zagruntowac gruntem Greinplast
U rozciericzonym w proporcji 1:3 do 1:4 (grunt: woda) z30% dodatkiem farby Dekoracyjnej satynowej.

rozcienczonym w proporcji 1:3 do 1:4

Wiek - po catkowitym wyschnieciu:

- Podtoze suche:

Powierzchnie odpyli¢ i zagruntowac preparatem Greinplast U rozciericzonym w proporcji 1:2 do 1:3 (grunt: woda)
z 30% dodatkiem farby Dekoracyjnej satynowej.

- Podtoze wilgotne:

Pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia, przeszlifowac, odpyli¢ a nastepnie zagruntowaé preparatem Greinplast U
rozcieficzonym w proporcji 1:2 do 1:3 (grunt: woda)z30% dodatkiem farby FW-S lub farby podktadowej FW-P.

Gtadzie gipsowe, szpachle, ptyty
kartonowo- gipsowe

Powtoki malarskie po farbach | Powtokite nalezy bezwzglednie usungé, powierzchnie oczyscié, zagruntowac preparatem Greinplast U rozciericzonym w
olejnych, kredowych oraz | proporcji 1:2 do 1:3 (grunt: woda). Ubytki najlepiej uzupetni¢ gtadzig Greinplast GG lub SGT (niewielkie ubytki szpachlg
klejowych SA). Nastepnie cata powierzchnie przeszlifowac, odpyli¢ i zagruntowaé preparatem Greinplast U rozcieficzonym w

Pozostate powtoki
malarskie (akrylowe,
itp.)

proporcji 1:2 do 1:3 (grunt: woda) z 30% dodatkiem farby Dekoracyjnej satynowej.

Powtoki nie nosne bezwzglednie usung¢, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac preparatem Greinplast U rozcieficzonym
w proporcji 1:2 do 1:3 (grunt: woda). Ubytki najlepiej uzupetni¢ gtadzig Greinplast GG lub SGT (niewielkie ubytki
szpachla SA). Nastepnie cata powierzchnie przeszlifowaé, odpyli¢ i zagruntowac preparatem Greinplast U
rozciericzonym w proporcji 1:1 do 1:3 (grunt: woda) z 30% dodatkiem farby Dekoracyjnej satynowej.
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Stare tapety Catkowicie usungc¢. Resztki kleju i tapety zmyé. Ubytki najlepiej uzupetni¢ gtadzig Greinplast GG lub SGT (niewielkie
ubytki szpachlg SA). Nastepnie catg powierzchnie przeszlifowaé, odpyli¢ i zagruntowaé preparatem Greinplast U
rozcienczonym w proporcji 1:1 do 1:3 (grunt: woda) z 30% dodatkiem farby Dekoracyjnej satynowe;j.

Spoiny akrylowe, masy Pozostawic¢ do catkowitego wyschniecia. Na skutek wysokiej elastycznosci i réznej chtonnosci tego typu produktéw na
uszczelniajace masach tych moga powstac rysy i przebarwienia. Kazdorazowo wykonac wtasna ocene przyczepnosci.

Powierzchnie brudne, Zmy¢ wodg z odpowiednim dodatkiem preparatu Greinplast AP i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Na plamy
zattuszczone, tudne do usuniecia nanies¢ powtoke izolujaca np. z farby olejnej matowej i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

plamy

Inne podtoza nie ujete Przygotowanie nalezy skonsultowac z Dziatem Doradztwa Technicznego.

W niniejszej instrukcji

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

Produkt zgodny z PN-C-81914:2002, Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300:2002
Posiada Atest Higieniczny.
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